
Influência anatômica nas 

propriedades da madeira
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Massa específica – propriedade física

-Característica tecnológica mais importante

(resistência mecânica e instabilidade dimensional)

Resistência mecânica Fibras

Resistência mecânica Vasos

Resistência mecânica Parênquima axial

e radial

BURGER e RICHTER (1991); CORADIN e CAMARGOS (2002); Luciana Sousa (2016)

ME das madeiras 

varia entre 0,13 e 

1,4 g/cm³



Durabilidade natural

-Agentes xilófagos – resistência

Alta massa específica Mais resistentes

Parênquima Baixa durabilidade

Imagem: Luciana Sousa (2011)

Imagem: Sílvia Camila (2013)
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Permeabilidade

-Secagem, preservação de madeiras

Alta massa específica Mais difíceis

Condução Vasos (tamanho, abundância,

distribuição)

CORADIN et al. (2010)

CORADIN e CAMARGOS (2002)

BURGER e RICHTER (1991)



Trabalhabilidade

-Facilidade de processamento

Grã irregular Dificuldades

Baixa massa específica Dificuldade
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Instabilidade dimensional

-Perda e absorção de água

Imagem: Sílvia Camila (2013)

Espécies com alta 

massa específica 

Grau mais 

acentuado

BURGER e RICHTER (1991)



Colagem e aplicação de revestimentos

Poros com   300 m

Parênquima axial 

abundante

-Textura grossa
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Polpa e papel

-Comprimento de células - resistência

Madeira

Fibras; traqueídes (alta proporção)

Pouco parênquima (células curtas)
BURGER e RICHTER (1991)

Alta massa específica 

Menor resistência

Baixa massa específica 

Maior resistência

Comportamento 

no processo de 

desfibramento

Faixa ideal de ME para 

produção de papel entre 

0,4 e 0,6 g/cm³ 
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